
めっき関係データ(２)　00.9.5

人工汗溶液中の６価クロムの溶
出(Volvo5731,102)
 

    めっき   クロメート種類 溶出6価ｸﾛﾑ
量

 

 亜鉛 光沢クロメート   検出せず  

  有色クロメート 無検出-
0.006

 

  緑色クロメート    0.2-0.3  

  黒色(燐酸皮膜)    0.2-0.5  

  黒色クロメート(酢
酸系)

   0.2-0.5  

 亜鉛－ﾆｯｹ
ﾙ

有色クロメート     0.07  

  ブロンズクロメー
ト

   0.2-0.4  

  黒色クロメート      0.2  

 亜鉛－鉄 黒色クロメート    0.3-0.7  

 錫－亜鉛 有色クロメート   検出せず  

 ダクロ       5.0  
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